ESTUDO DE BASES SINTETICAS, VANTAGENS DO OLEO DE BASE POLIGLICOL
NOME DO OLEO: INTEROIL GEAR SYNT GL 220

Oleo Sintético de Base Poliglicol (Polyglycol Oil) ISO VG 220, que dentre as suas principais caracteristicas

podemos destacar:

e Alto indice de viscosidade, viscosidade cai menos com o incremento da temperatura

¢ Melhor estabilidade quimica sob alta temperatura

e Menor coeficiente de atrito do filme lubrificante

DADOS DE ESTUDO:

APLICAGAO: REDUTOR DE ENGRENAGENS PARALELAS OU HELICOIDAIS
TEMPERATURA DE OPERAGCAO: 5022902 C

VANTAGENS TECNICAS:

LUBRIFICANTE INTEROIL GEAR SYNT GL 220 DE BASE POLIGLICOL X OLEO MINERAL 220

MINERAL SINTETICO
INDICE DE VISCOSIDADE 100 200 Esse indice retrata a variacdo da
viscosidade x temperatura de trabalho
do dleo.
Quanto maior, mais estavel a
viscosidade com o incremento da
temperatura
TEMPERATURA A40°C 220 cSt 220 cSt Os dois lubrificantes partem com a
mesma viscosidade ISO VG 220,
portanto ndo ha aquecimento por
incremento da viscosidade de partida .
TEMPERATURA A 80 °C Viscosidade | Viscosidade | Na temperatura de trabalho do redutor,
35 ¢St 66 cSt o filme lubrificante sintético, vai estar
TEMPERATURA A 90 °C Viscosidade | Viscosidade | M&iS viscoso , o dobro do mineral, e
manter uma resisténcia superior ao
25 cSt 52 cSt

desgaste e extrema pressao .
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CUSTO BENEFICIO COMPROVADO PELO PERIODO DE TROCA
MINIMIZACAO DO DESCARTE DE OLEO E CONTRIBUICAO AO MEIO AMBIENTE.
Quadro do periodo de troca do 6leo

TEMPERATURA DO OLEO OLEO GEAR SYNT GL 220
MINERAL EP
220

TEMPERATURA A 80 °C Troca em 5000 | Troca em 32.000 HORAS
HORAS

TEMPERATURA A 100 °C Troca em 1000 | Troca em 8000 HORAS
HORAS

COMPARATIVO SOBRE A EFICIENCIA DA LUBRIFICAGAO ENTRE BASES SINTETICAS NOS REDUTORES
GRAFICO DO DECAIMENTO DA VISCOSIDADE COM O AUMENTO DA TEMPERATURA

Base POLIGLICOL, sigla GL, POLYGLYCOL, trata-se do lubrificante INTEROIL GEAR SYNT GL curva
vermelha

BASE POLIALFAOLEFINA E/OU ESTER, SIGLA PAO: trata-se da maioria dos sintéticos existentes e vendidos no
mercado industrial

BASE MINERAL ( CURVA VERDE ) : base comum mineral, 6leo mineral EP

COMPARATIVO DE VISCOSIDAD

VISCOSIDAD cSt
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GRAFICO PERIODO DE TROCA X TEMPERATURA DO OLEO
INTEROIL GEAR SYNT GL 220 Curva de Poliglicol
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Periodo de troca em Horas em redutores
Conclusoes:

O 6leo INTEROIL GEAR SYNT GL 220 apresenta grande estabilidade térmica, pois sua Base Poliglicol e/ou
Polyglycol , ndo sofrera alteragbes drasticas tao expressivas quanto as outras bases Sintéticas mais comuns e os
Minerais , ndo gerando alto indice de borras e vernizes nos redutores, se estendera o periodo de troca do
lubrificante para NO MINIMO 3 anos, cuja determinagéo, sera por andlise de ferrografia & partir dos primeiros 12
meses de utilizagao .

BENEFICIOS:

e Excelente estabilidade a oxidagao;

¢ Reduz a temperatura de trabalho, em caixas de engrenagens;
e Estende o periodo de troca do lubrificante;

e Excelentes caracteristicas de Extrema Pressao e Antidesgaste;
e Excelente relagéo Viscosidade / Temperatura

e Contribui na redugao do consumo de Energia;

Cordialmente

Marcio Alberto Rossetto
Supervisor Técnico - Representante em Minas — MG
31 35325214 /319642 7376
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